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Europaische Normung

Richtlinie zur Angleichung der Rechts- und
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten tber
Bauprodukte® (Bauproduktenrichtlinie)

Umsetzung in nationales Recht
Bauproduktengesetz (BauPG)

Mandat -
Comité Européen de Normalisation (CEN) '

Bearbeitung
Technical Commitee (TC) 227 ,Stral3enbaustoffe®

Working Group (WG) 1 ,Asphalt* (NABau 005.10.10 AA)

Task Group (TG) 2 ,Prufverfanren* (AK 7.6.1/7.6.4)
3 ,Anforderungen® (AA 7.1/7.3)
4 Qualitat* (AK 7.1.2)




Europaische Asphaltnormen

®* DINEN 13108
Anforderungen an die Zusammensetzung, Eigenschaften,

Herstellung und Lieferung von Asphaltmischgut

Produkte Asphaltbeton (AC) Teil 1
Splittmastixasphalt (SMA) Teil 5
Gussasphalt (MA) Teil 6
Offenporiger Asphalt (PA) Teil 7
Asphaltgranulat (RA) Teil 8

Qualitat  Erstprufung Teil 20
Werkseigene Produktionskontrolle Teil 21

®* DIN EN 12697
Verfahren fur die Prifung von Asphalt Teile 1 bis 43
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Zeitplan Umsetzung in Deutschland

seit April 2006

Normen fur Asphalt

Veroffentlichung der europaischen

1. Juli 2007 gesamtes Normenpaket verfigbar
(Koexistenzphase 9 Monate)
1. April 2008 Einfuhrung des neuen Regelwerkes

Sommer 2008

ab 2009

fur Asphalt in Deutschland
Bekanntmachung des neuen

Regelwerkes fir Asphalt in den

Landern

Praktische Anwendung des neuen
Regelwerkes fiir Asphalt in den

Landern




Umsetzung in Deutschland

Zweiteiliges Regelwerk
® 1. Teil

Anforderungen an Baustoffe und Baustoffgemische (TL)

® 2 Teil:

Bauvertragliche Regelungen zur Ausfuhrung (ZTV)

dazu
® Technische Prifvorschriften (TP)
Richtlinien
Merkblatter
Hinweise
Folie 5 ”
DIN EN ATV
bzw. (VOB/C) Bauvertrag
Umsetzungsdokument
|
Asphaltmischgut | Asphaltbefestigung
herstellen und liefern | herstellen
1
1
_ |
’ Bauprodukt ‘ : ’ Bauausfuhrung ‘
I
|
[ I I | —
Zusammen- | |Werkseigene| | . I Eigenuber- i
setzung r%ﬁtn Produktions- Lz’bet'.‘f’Y?Ch“”G I wachungs- KmerO”
Eigenschaften| | P 911 kontrolle ertilizierung I prifungen pruiungen
I t t
Konformitatserklarung, CE I Auftrag-
: nehmer RAP Stra
|
I
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® TL Gestein
® TL Bitumen
*DIN EN 13108
Teile 1

5

6

7

20
*TL AG
® TP Asphalt
® BauPG
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TL Asphalt-StB

it e i i it Vet

Technischa ListatbadingLingen
10r AzphattmischEut 10r en Bau
wan VarkshrsfiBcharbeteatigungren

TL Asphalt-StB 07

® Eigenschaften
® Konformitat

Aumgatie 2007

+ ® CE-Kennzeichnung
DIN EN 13108 Teil 21 von Asphaltmischgut
(WPK)

® Sollzusammensetzung

Abktrzungen und Symbole

Bezeichnung der Asphaltmischgutarten und —sorten:

AC

(asphalt concrete) alle Asphaltbetone

nationale Erganzungen fir die Untergliederung

ACT
ACB
ACD

- Asphalttragschichtmischgut
- Asphaltbinder
- Asphaltbeton fir Asphaltdeckschichten

AC TD - Asphalttragdeckschichtmischgut

SMA
MA
PA
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(stone mastic asphalt) Splittmastixasphalt
(mastic asphalt) Gussasphalt

(porous asphalt) Offenporiger Asphalt




Abktrzungen und Symbole
Bezeichnung der Asphaltmischgutarten und —sorten

¢ Kennzeichnung der Asphaltmischgutsorte:

Obere SiebgréRe (D) des im Asphaltmischgut
enthaltenen Gesteinskérnungsgemisches

® Nationale Erganzung fur die Beanspruchung:

L leichte
N normale
S besondere

Folie 9

Abkirzungen und Symbole
Bezeichnung der Asphaltmischgutarten und —sorten:

AC 32 TS: Asphaltbeton fur Asphalttragschichten mit einer oberen

SiebgrofRe von 32 mm zur Verwendung fur Verkehrs-

flachen mit besonderer Beanspruchung
bisher: TS 0/32 CS

AC 11 DN: Asphaltbeton fur Asphaltdeckschichten mit einer

oberen SiebgrofRe von 11 mm zur Verwendung fur

Verkehrsflachen mit normaler Beanspruchung
bisher: AB 0/11

MA 8 S: Gussasphalt mit einer oberen Siebgrofl3e von 8 mm
zur Verwendung fur Verkehrsflachen mit besonderer
Beanspruchung

bisher: (GA0/8)
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Asphaltmischgutarten und —sorten
in den TL Asphalt-StB

) AC
Gkr(())rr:]t- - - 5 5 SMA MA |PA
S|N|L SI{N|S|N|L|S|N|]S|N
32 X | XX
22 X | XX X
16 XXX X |[X]|X]|X
11 XX | X | XX X | X]| X
XXX X[ X]|X]|X
5 XX | XXX
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Verwendung von Asphaltgranulat

Verwendung grundsatzlich mdglich, aul3er bei PA

Anforderungen an die Baustoffgemische missen
eingehalten werden

Voraussetzungen fur die Eignung mussen erfillt sein

obere Korngrof3e D der im Asphaltgranulat enthaltenen
Gesteinskodrnung darf die obere Korngrol3e D des
Asphaltmischgutes nicht Uberschreiten

Maschinentechnischen Zugabemadglichkeiten des
jeweiligen Asphaltmischwerks sind zu beachten

GleichmaRigkeit ist zu berticksichtigen (Anhang D)




Konformitatsnachweisverfahren 2+

Verantwortung

Bestandteile Zustandigkeit

Asphalthersteller

Erstprifung (qualifiziertes Labor)

Werkseigene
Produktionskontrolle (WPK)

Erstinspektion des Werks
und der WPK

Laufende Uberwachung
der WPK
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Asphalthersteller

Uz-Stelle

Erstprifung
® muss fur jedes Produkt (Sollzusammensetzung) vor der
ersten Verwendung durchgefuhrt werden

® besitzt eine Gliltigkeitsdauer von héchsten 5 Jahren
in bestimmten Fallen frihere Erneuerung erforderlich

® ist an im Labor entsprechend der Sollzusammensetzung
hergestelltem Asphaltmischgut durchzufihren

® dient als Nachweis dafir, dass die Anforderungen der
TL Asphalt-StB erfullt werden

® enthalt keinen Nachweis zum Zweck der Eignung fir den
vorgesehenen Verwendungszweck gemal3 Bauvertrag

Folie 14 ’H




Erstprifung

® Prifumfang
siehe TL Asphalt-StB Abschnitt 4.1 Tabelle 11

® fUr die Durchfuhrung ist keine Anerkennung
erforderlich

RAP Stra gilt hier nicht mehr

Folie 15

Werkseigene Produktionskontrolle

®* DIN EN 13108-21
und TL Asphalt-StB Abschnitt 4.2

® Qualitatsmanagementsystem
auf Basis DIN EN ISO 9002

® Variable Prufhaufigkeit in Abhangigkeit
von der Produktionsqualitat
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Uberwachung, Zertifizierung

* DIN EN 13108-21 Anhang B
Bauproduktengesetz

* Erstinspektion des Werks
und der Werkseigenen Produktionskontrolle
mit anschlie3ender Zertifizierung

« Laufende Uberwachung
der Werkseigenen Produktionskontrolle

» kein Fremduberwacher nach RAP Stra, sondern
U- bzw. Z-Stelle nach BauPG
(P)UZ-Anerkennungsverordnung
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Werkseigene Produktionskontrolle

Mindesthaufigkeit der Untersuchungen
gemal TL Asphalt-StB Tabelle 13

Haufigkeit in Tonnen/Prufung

Produkt- Asphalt- K . bei
gruppe mischgut ategorie Betrieblichem Erfiillungsniveau
A B C
groRkorniges ACT,
Asphaltmischgut ﬁg ;g g 4 2000 1000 500
ACD,
AC TD,
kleinkdrniges AC11B
Asphaltmischgut SMA v 1000 500 250
PA
Gussasphalt MA

Folie 18 H




CE-Kennzeichnung

C¢

 auf Lieferschein und fir jedes Produkt
(Sortenverzeichnis)

* Regelungen in TL Asphalt-StB Abschnitt 4.3

« gilt fir alle Produkte der Mischgutarten, die
mit dem Zertifikat abgedeckt werden

Folie 19

Konformitatserklarung

» Bestatigung des Asphaltherstellers

1. die zum Nachweis der Konformitat
vorgeschriebenen Verfahren wurden
durchgefihrt

2. die Konformitat wurde festgestellt

Nachweis der Konformitéat,

—> aber nicht

Nachweis der Eignung
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Grundsatze fur die Bearbeitung der
ZTV Asphalt

® Erstellung eines Rahmenwerkes
fur die bundesweite Anwendung

® Berucksichtigung bewéahrter Bauweisen

Aufnahme von PA
MA LA
KA
M SNAR
keine Aufnahme von ZWOPA Re.gelu.ng"
NTA Welterh_l_n uber
Merkblatter
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Inhalt der ZTV Asphalt
® Allgemeines
Baugrundsatze
® Baustoffe und Baustoffgemische

® Ausfiihrung
Unterlage, Schichtenverbund, Néhte ..., Herstellen der Schichten,
Anforderungen

® Grenzwerte und Toleranzen

® Priufungen
Prufgebiete und Prufverfahren

® Mangelanspriiche
¢ Aufmal3e und Abrechnung

® Anhange
Abzugsregelungen

Folie 22 ”




Zweckmalige Mischgutarten und -sorten

Deckschicht aus
Bauklasse/ Asphalt- Asphalt- tf‘asp dh:gtk'_ Splitt- Offen-
Flachenart | tragschicht binder sghicht Azg{‘oﬂb mastix- a(qu;t porigem
asphalt P Asphalt
SVund | AC 22 BS -
I AC 32 TS AC 16 BS SMA11S hlf/ﬁ'\lslss PA 11
AC22TS AC11DS | SMA8S PA 8
I AC 16 BS - MASS
v (AC 16 BN) AC 11 DN
v AC32TN acgpN [SVASN) | MALLN)
AC 22 TN (MA8 N)
i (SMA8N)| (MA5N) -
- SMA 5N
AC 16 TD | AC8DL ( )
Rad- und AC32TN ACS5DL ) (MA 5 N)
Gehwege AC 22 TL
Erlauterungen: - Einsatz nicht vorgesehen
(') nurin Ausnahmeféllen
Folie 23
Zweckmalige Bindemittelarten und -sorten
Deckschicht aus
Bauklasse/ Asphalt- Asphalt- tf‘asp dh:gtk'_ Splitt- Offen-
Flachenart | tragschicht binder sghicht Azg{‘oﬂb mastix- a(qu;t porigem
asphalt P Asphalt
20/30
SVund | -
y 25/55-55 25/55-55 | (10/40-65)
Il 50770 30/45 25/55-55 40/100-65
(30/45) (10/40-65) 20/30
i ) 25/55-55 | 25/55-55 (25/55-55)
50/70 (50/70)
70/100 50/70
v (50170) 50/70 70/100 50/70
\
50/70
Vi 70/100 70/100 30/45 -
70/100 - 201100
Rad- und
Gehwege 70/100 -
Erlauterungen: - Einsatz nicht vorgesehen
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() nurin Ausnahmeféllen




Eignungsnachweis gem. ZTV Asphalt-StB

Nachweis des Auftragnehmers tber die Eignung
der vorgesehenen Baustoffe und Baustoffgemische

® Angaben zur Zusammensetzung des Asphaltmischgutes
und zu den im Rahmen der Erstprifung durchgefiihrten
Prifungen

® Erklarung des Auftragnehmers tber die Eignung fir den
vorgesehenen Verwendungszweck

(Alle) Angaben sind mal3gebend fur Ausfiihrung und
Abnahme der Bauleistungen

Folie 25 ”

Anforderungen an fertige Schichten

* Verdichtungsgrad
- 97,0%
- 96,0% bei ACTDund AC5DL
— keine Anforderung bei MA

* Hohlraumgehalt

AC D SMA
AC TD PA
s N | |

6,5 6,5 55 50 22 -28

* Schichtenverbund (Scherkraft)
— 15 kN zwischen Asphaltdeck-/-binderschicht
— 12 kN in allen anderen Féallen
— keine Anforderung bei OPA

Folie 26 ”
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Mindestbindemittelgehalt

® Bezugsdichte ist die Rohdichte eines Gesteins-

kornungsgemisches von = 2,650 g/cm3

* Korrektur
2,650

lp

Korr.Bmin = XB min

® Fehler in TL Asphalt!
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Erneute Erstprifung bei

Anderung der Bezugsquelle einer Gesteinskdrnung
Anderung der Art einer Gesteinskérnung

Anderung einer in den TL Gestein-StB definierten
Gesteinskornung

Anderung der Rohdichte des resultierenden
Gesteinskdrnungsgemisches von mehr als 0,05 g/cms3

Anderung der Bitumenart oder —sorte

Uberschreitung einer Grenze der Spannweite des
Asphaltgranulates




= - Asphafmischputart
Prifmbag Priung sach —FT6vm [ A | PA

Prafumfang
Erstprifung

Erweichungspuskt Ring und Kugel
und/oder Nadelpenetration

Zusatze

Rohdichte des resultierenden
Gestemskornungsgensches.

ohlraun
Stempeleindrmngriefe

T 7 Dimaniselie Sidnipetzind
Folie 29 s = dadziem

wemn die Prafing gefordert wird
") Ergebuisse der Klassifizerans nch TL AG-SiB kounen Sbernomamen werden

Asphalthersteller
[

v v
Erstpriifungen Qualitatsplan
nach TL Asphalt-StB nach DIN EN 13108-21
{ \
v

Antrag auf Erstinspektion der Werkseigenen

Produktionskontrolle bei der Zertifizierungsstelle Ab I auf d e r
ﬁl . .
Erstinspektion Teilwiederholung E I’Stl n S p e ktl O n

durch die . r
| Zertifizierungsstelle der EfStlTspektlon

Auflagen,
Korrekturen
Ausstellung des Zertifikates fiir den Asphalthersteller |l Kennzgfﬁnun
Asphalthersteller durch die Zertifizierungsstelle Konformitétserklarung Y

der Produkte
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Bestéatigung
des Zertifikates

Planmafige/regelméRige Inspektion der Werkseigenen
Produktionskontrolle durch die Zertifizierungsstelle Ab I an d e r

laufenden
Uberwachung

Klassifizierung der Abweichungen ]

|
! v ¥
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geringfiigige signifkante Ll System-
Abweichungen Abweichungen versagen l
l l l keine Bestatigung des
Korrektur und Korrektur und Zertifikates
Korrektur und Audit der umfassende }l
Mitteilung an Korrekturen Inspektion
Zertifizierer durch den durch den Asphalthlefsteller"ohne
Zertifizierer Zertifizierer Konformitétserklarung
¥
keine CE-Kennzeichnung
Konformitat Konformitéat der Produkte
? ? ¢
keine Lieferungen
nach

TL Asphalt-StB

/ DIN EN 13108
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Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle nach dem

Bauproduktengesetz

Leiter: Dr.-Ing. J. Hutschenreuther mobil: 0172 -37 32 181
Stellvertreter: Prof. Dr.-Ing. U. Hinterwéller mobil: 0174 -341 999 3

Contact uber www.hutschenreuther.de




TL Bitumen — StB 07
TL BE — StB 07
TL Asphalt — StB 07
ZTV Asphalt - StB 07

Das Wichtigste...
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TL Bitumen — StB 07

n
olymermodifizierte Bitumen

TL Bitumen-StB 07

Ausgaba 2007
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Anforderungen an StralRenbaubitumen

Merkmal oder Eigenschaft Einheit | Priifmethod Sorten
20/30 30/45 50/70 70/100 160/220
Penetration bei 25°C 0,1mm | DIN EN 1426 20 bis 30 30bis 45 50 bis 70 70 bis 100 160 bis 220
Erweichungspunkt Ring und Kugel e DIN EN 1427 55 bis 63 52 bis 60 46 bis 54 43 bis 51 35bis43
Flammpunkt e DIN EN 1S0O 2592 2240 2240 2230 2230 2220
Loslichkeit % DIN EN 12592 99,0 >99,0 2990 99,0 299,0
Brechpunkt nach Fraalt e DIN EN 12593 = <5 <8 <-10 <15
Bestandigkeit gegen Verhartung unter Einfluss von Warme und Luft nach DIN EN 12607-1 bei 163°C
Verbleibende Penetration % | DINEN 1426 255 253 250 246 237
Zunahme des Erweichungspunktes e DIN EN 1427 <8 <8 <9 <9 <11
Ring und Kugel
Massenanderung® % DIN EN 12607-1 <0,5 <05 <0,5 <0,8 <10
*Die Massenanderung kann positiv oder negativ sein
Zusatzliche Priifverfahren zur Erfahrungssammlung
Kraftduktilitat baw. = Abschnitt 5.2 1A 1A 1A 1A 1A
Form3nderungsarbeit TL Bitumen
Verformungsverhalten im - Abschnitt 5.3 1A 1A 1A 1A 1A
dynamischen Scherrheometer (DSR) TL Bitumen
Verhalten bei tiefen Temperaturen = Abschnitt 5.4 1A 1A 1A 1A 1A
Biegebalkenrheometer (BBR) TL Bitumen
NR = keine Anforderung 1A = ist anzugeben
Folie 35
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Anforderungen an SiraBenbaubitumen
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Elastomer modifiziertes Bitumen Tab A

Merkmal oder Eigenschaft Einheit Sorten
120/200-40 A KL 45/80-50 A 25/55-55 A KL 10/40-65A | KL | 40/100-65A
Penetration bei 25°C 0,1mm | DIN EN 1426 120 bis 200 4 45 bis 80 25 bis 55 2 10 bis 40 5 40 bis 100
Erweichungspunkt Ring und Kugel g DIN EN 1427 240 8 250 255 5 265 5 265
Kraft-Duktilitat: Formanderungs- Jfem? | DIN EN 13589 5 22 3 22 23 6 22 3 >3
arbeit bel der angegebenen DIN EN 13703 (bei 0°C) (bei 5°C) (bei5°C) (bei 10°C) (bei 5°C)
Temperatur*)
Flammpurnkt °C DINENISO2592 | 4 2220 3 2235 2235 3 2235 3 2235
Brachpunkt nach FraaR °C DIN EN 12593 9 £-20 7 £-15 <-10 3 <5 7 £-15
Elastische Rickstellung bei 25°C % DIN EN 13338 5 250 5 250 250 5 250 3 270
Lagerbestandigkeit, Differenz der £ & DIN EN 13393 2 <5 2 <5 <5 2 <5 2 <5
Erweichungspunkte DIN EN 1426
Bestdndigkeit gegen Verhartung unter Einfluss von Warme und Luft nach DIN EN 12607-1 bei 163°C
Massenanderung® % DIN EN 12607-1 3 <0,5 3 <0,5 <05 3 <0,5 2 <0,3
Verbleibende Penetration % DIN EN 1426 7 260 7 260 260 . 260 & 260
Zunahme des Erweichungspunktes °C DIN EN 1427 2 <8 2 <8 <8 2 <8 2 <8
Ring und Kugel
Abfall des Erweichungspunktes Ring °C DIN EN 1427 2 <2 2 <2 <2 2 <2 3 <5
und Kugel
Elastische Rickstellung bei 25°C % DIN EN 13398 4 250 4 =50 250 4 250 4 250
Zusétzliche Priifverfahren zur Erfahrungssammlung
Verformungsverhalten im - Abschnitt 5.3 1 IA 1 1A 1A 1 IA Z! IA
dynamischen Scherrheometer (DSR) TL Bitumen
Verhalten bei tiefen Temperaturen - Abschnitt 5.4 1 " 1 A 1A 1 1A A
Biegebalkenrheometer (B8 R) TL Bitumen

*)siehe Abschnitt 5.2 der TL Bitumen NR = keine Anforderung

IA = ist anzugeben
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Tabelle 1 — Rahmenspezifikationen fiir wesentliche Anforderungen an und Klassen von polymermodifizierten Bitumen
i Klassen fiir die wesentlichen Anforderungen an polymermodifizierte Bitumen
escnlohe Merkmal Priifverfahren | Einhelten o
i rEerung, 02 1b 2 4 5 6 7 ] 10
Konsistenz bei . . .
75 bl
milerer Ge- Penstration bsi 25 °C EN 1426 0.4 mm I 10 bis | 25 bis | 45 bis | 40 bis | 65 bis | 75 bis | 90 bis | 120 bis | 200 bis
40 80 100 105 130 150 2 300
brauchstemperatur
Konsistenz bel er-
hihler Gebrauchs- | Erweichungspunkt EN 1427 °C 1A =80 270 265 =60 255 250 245 240
femperatur
Kraft-Duklilitat® EN 13589 4 ; .
>3bei |>2bei|>1bei|>2bei | 22bel
(Langsame Dehnung) |  gefolgt von Jiem® KLF 1A A 5 4 = - - - -
oder EN 13703 ste||iare [lanel | gt | ovT
. Zugprifung bei 5 °C° EM 13587
Konision® (Schnelle Dennung] | gefolgtvon | diem® | KLF | 1A | =3 Al - -] =]~] =] =
oder EN 13703
Wialit-Pendel® 2 _ _ _ _ - s
(Sehlagprifung) EN 13588 Jiem KLE | 1A | 207 -
Dauerhafiigheit? | Massenanderung EN doearet KFE | 1 |03 |<08|<08|<t0| - | - | - | -] -
(Bestindigkeit
gegen Verhartung, | Rickstellpenetration EN 1426 KLF (LY 235 =45 | =50 255 260 - - -
EN 12607-1 e
oder -3) R b EN 1427 °C KLF | 1A | =8 <12 | - - - - - -
Erweichungspunktes
Sonstige Merkmale | Flammpunkt® EN IS0 2592 °C 2250 | 2236 | 2220 - = = = = =

#  DadasKl

gssystem auf der Ki

¢ Es muss ein der Endanwendung enisprechendes Kohésionsverfahren ausgewahit werden.
Vialit-Kohasion (EN 13588) darf nur bei Bindemitteln fir Oberfiéichenbehandiungen angewendet werden.

¢ Bestandigkeit gegen Verhérlung: In Schiedsfllen darf nur RTFOT (siche EN 12607-1) angewendet werden.
Siehe 5.1.5. Besttindigkeit gegen Verhiriung ist bei Bitumen fiir Oberflichenbehandlungen nicht angemessen.

8 Aus Sicherheitsgrinden dirfen die Klassen 0 und 1 fir den Flammpunkt nicht verwendet werden.

b Klasse 1 IA darf fiir die Zwecke gesetzlich vorgeschriebener Deklaration und Kennzeichnung nicht verwendet werden.

bei mittleren und haheran Gebrauchstemperaturen basiert, mussen diese Merkmale angegeben werden.
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Vergleich der Sortenbezeichnungen fir gebrauchsfertige

Polymermodifizierte Bindemittel

Bisher nach TL PmB,

Nach TL Bitumen-StB 07

Ausgabe 2001
PmB 25 10/40-65
PmB 45 25/55-55
PmB 65 _»45/80-50

PmB 40/100-65 H

40/10045
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~

TL BE

Inhalt

Grundlagen

Anforderungen an
Bitumenemulsionen

Konformitatsbewertung
Angaben auf Lieferschein
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— StB 07

for StraBen- und

®

Arbeitsgruppe Asphaltbauweisen |G SV

p

Technische Lieferbedingungen
fiir Bitumenemulsionen

TL BE-StB 07

Ausgabe 2007
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Tabelle 1: Erfiuterungen der Kurzbezeichnung

Position Zeichen t 1 Norm
) ¢ | Faeshsche EN 1430 (Teilehenpolantat)
Bilumenetnulsion
EN 1428 (Wassergehalt)
swe |
2 und 3 i | Nengehalt an ader oder
% 5 hLL Bindemmel in M -% EN 1431 (rickgewonnenes Binde
7o

mitte] + Oldesuliat)

A i C65BP1-DSK

B StraBenbaubitumen EN 12591  (Speasfikution fur
4 Strafenbaubitumen)

4 und 5. P Zugabe von Polymeren [ EN 14023 (5
oder Pol;
4.5und b B
vor, withrend oder nach dem
Emulgieren kann Polymeér zugegeben

werden.
F | Zugabe von mehr ol
2 M - Fluxmrtel
5 oder 7
il Ibis 7 | Klasse des Brechwertes | EN 13075-1 (Brechwent)
(wie autreffend)
-5 Herstellung des
: des
-DSH-V

REP
Nationale OB
Erganzing -DSK
BEM
gebn
N Nachbehandlung h

achbehandlimg hy
lisch gebundener

Schichien H
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Anforderungen an
Bitumenemulsionen

Emulsionen zur Herstellung des
Schichtenverbundes

Emulsionen zur Herstellung von DSH-V (auf
Versiegelung

Emulsionen fir das Verfahren von Anspritzen und
Abstreuen

Emulsionen zur Herstellung von OB's
Emulsionen zur Herstellung von DSK

Emulsionen zur Herstellung von
bitumenemulsionsgebundenem Mischgut

Emulsionen zur Nachbehandlung von hydraulisch
gebundenen Schichten




Merkmal Priifnorm Einheit Sorten
C60BP1-S [ CAOBF1-S I CB0BF1-§
KL Anforderung | KL ‘ Anforderung ‘ KL ‘ Anforderung
An der Bit ion zu
AuRere Beschaffenheit DIN EN 1425 1 1A 1 1A 1 1A
Teilchenpolaritat DIN EN 1430 2 Positiv 2 Positiv 2 Positiv
Brechverhalten DIN EN 4 1A 1 1A 1 1A
13075-1
Eindringfahigkeit DIN EN 12849 Min NR 1 1A NR
Bindemittelgehalt DIN EN 1428 M.-% 5 58 bis 62 2 38 bis 42 5 58 bis 62
Ausflusszeit, 2mm, 40°C DIN EN 12846 S 3 15 bis 45 2 <20 2 <20
Siebriickstand 0,5mmSieb 4 <0,5 4 <0,5 4 <0,5
Siebriickstand nach 7 Tagen, DIN EN 1429 M.-% 4 0,5 4 <0,5 4 <0,5
0,5mmSieb
Haftverhalten DIN EN 13614 % 3 290 2 275 2 275
Am riickg Bind b (Riic! innung nach DIN EN 13074)
Nadelpenetration bei 25°C DIN EN 1426 0,imm |3 <100 5 <220 5 220
Erweichungspunkt Ring und DIN EN 1427 *€ 3 =50 6 =35 6 235
Kugel
Kohasion {nur Typ BP)
Kraftduktilitdt DIN EN 13589 Jfem? 2 =21
DIN EN 13703
Elastische Riickstellung bei 10°C | DIN EN 133398 % 4 250
Bindemittelstabilisierung nach DIN EN 14835
PAV Alterung nach DIN EN 14769 (20 Stunden, 100°C
Nadelpenetration bei 25°C DIN EN 1426 0,lmm |1 1A 1 1A 1 1A
Erweichungspunkt Ring und DIN EN 1427 E 1 1A 1 1A 1 1A
Kugel
Kohasion (nur Typ BP)
Kraftduktilitdt DIN EN 13589 Jfem? 1 1A
DIN EN 13703
Elastische Riickstellung bei 10°C | DIN EN 13398 % 1 1A

Anforderungen an Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes.
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TL Asphalt — StB 07

&

ZTV Asphalt - StB 07

Folie 44




Folie 45

TL Gestein-StB 04 - Anteil gebrochener Koérner

Folie 46

Anteil vollstédndig | Anteil vollstandig u. | Anteil vollstdndig | Kategorie
gebr. Kérner | teilweise gebr. Kérner | gerundeter Kérner
M. -% C
90 -100 100 0 Croon™
30-100 90 - 100 0-1 Cson
. 90 - 100 E Cours




FlieRkoeffizient
Ergebnisse
[sec]
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TL Gestein-StB 04

Widerstand gegen Zertriimmerung

Folie 48

Los Angeles Kategorie Schlagzertriim- Kategorie

Koeffizient LA merungswert SZ
<20 LAzo <18 SZis
<125 LAzs <22 SZn
<30 LAz <26 S$Z3
<40 LAsw <32 SZx




Forschungsgesellschaft fiir Straflen- und Verkehrswesen @

Arbeitsgruppe Asphaltbauweisan FGSV

Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien
fiir den Bau

von Verkehrsflaichenbefestigungen
aus Asphait

ZTV Asphalt-StB 07

Ausgabe 2007
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Forschungsgeselischaft filr StraBen- und Verkehrswesen @

Arbeltsgruppe Asphaltbauweisen EGSY

Technische Lieferbedingungen
fiir Asphaltmischgut fiir den Bau
von Verkehrsflachenbefestigungen

TL Asphalt-StB 07

u?2

Ausgabe 2007

ZTV Asphalt-StB 07

ZweckmaRige Zuordnung der Mischgutsorten zu den Bau klassen

Deckschicht aus
Bauklasse/|  asphalt- Asphalt- | Asphaltirag-
Flachenart | tragschicht | binderschicht | deckschicht
lithmastix- =
Asphalt- spasphan Guss- | otrenporigem
beton asphalt Asphait
S und] = MAT1S
4 Ac3zTs | Aczegs SMAT1S MAS & o 11
Ac22T7S | Aci16BS Aciips| Smass MA 5 5 e
i AC16B S
w (AC 16 BN)
AC32TN ACTTIDN | (SMA8N) (MA 11 N)
v ACBDN
AC22TN (MABN)
i ACBDL | smagn) | (SMASN) -

Rad- und AC32TN
Gehwege AC22TL

ACIETD AC5DL (SMA 5 N)

- (MA 5 N)
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Asphalttragschichten

« ZTV/TL — StB 2007 « ZTVT StB 95 Fass 2002

e AC32TS « AT 0/32 CS
e AC32TN e ATO0/32C

« AC22TL « AT 0/22 B oder A

TS — hohe Beanspruchungen
TN- normale Beanspruchungen
TL- leichte Beanspruchungen

Folie 51
Asphalttragschichten
Bezeichnung Einheit | AC32TS | AC22TS AC16TS | AC32TN | AC22TN | AC16TN AC32TL AC22TL AC16TL
Baustoffe
Gesteinskarnungen Lieferkamung)
Anteil gebrochener Karnoberflachen Caign Ca/i Ceiia G Giii Cri Cun Cur Crn
Mindestanteil feiner Gesteins-
Kérnung mit £ 35 % 50 50 50
Bindemittel, Art und Sorte 50/70; 50/70; 50/70; 70/100; 70/100; 70/100; 70/100 70/100 70/100
30/45 30/45 30/45 50/70 50/70 50/70
Zusammensetzung Asphaltmischgut
Gesteinskarnungsgemisch
Siebdurchgang bei
45mm | M-% 100 100 100
3L5mm | M-% 90 bis 100 100 90 bis 100 100 90 bis 100 100
24 mm | M-% 75 bis 90 | 90 bis 100 100 75 bis 90 | 90 bis 100 100 80 bis 30 90 bis 100 100
16mm | M-% 75 bis 90 | 90 bis 100 75 bis 90 | 90 bis 100 80 bis 90 90 bis 100
11,2mm | M.-% 75 bis 95 75 bis 95 80 bis 90
Emm | M-%
56mm | M.-%
2mm | M.-% 25 bis 40 25 bis 40 25 bis 40 25 bis 40 25 bis 40 25 bis 40 | 40 bis 60 40 bis 60 25 bis 40
0125mm | M.% 4 bis 14 4 bis 14 4 bis 14 4 bis 14 4 bis 14 4 bis 14 4 bis 17 4 bis 17 4 bis 17
0.063mm | M.-% 2bis9 2 bis 9 2 bis9 3bis 9 3 bis9 3 bis 9 3 bis9 3bis 10 3 bis 10
Windest-aindenitieigeisn Buinsi Biins Buinao Brintn Brinsa Brinso Buinso Bt Brinsz
Asphaltmischgut
Min Hohiraumgehalt MPK Vinnsio Viso Vinso [ Viinzo Viinao Vinnto Vi [
Max. Hohlraumgehalt MPK Viaaoo | Vmaiop | Viwaog | Vewwiop | Vewsoo | Viewnop | Vewaos Visasiop Vimss100
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Anforderungen an Asphalttragschichten

Schichteigenschaften AC32TS AC32TN AC32TL
AC22TS AC22TN AC22TL
Mindest — Einbaudicke cm 8,0 8,0 8,0
Mindest- Einbaumenge kg/m? 185 185 185
Verdichtungsgrad® % 297,0 97,0 97,0

1)Bei Rad- und Gehwegen sowie bei Handeinbau gilt bei einer Unterlage, die ohne
Bindemittel hergestellt ist, eine Mindest-Anforderung von =95,0%.

Folie 53 H

Vergleich der Anforderungen

ZTV T-StB 95/02 TL Asphalt-StB 07 / ZTV Asphalt-StB 07

Tragschicht 32 mm

100
\
91— ZTVT-StB 95002 AT0/32CS ///7
g0l TLAsphaltStBO7 AC32TS /

. Y/ AVA4
50 / / /
. = 7
/ /

20
10 < /
//

0,01 0,1 1 10 100

Siebdurchgang in %

Siebgrofe in mm
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Vergleich der Anforderungen

ZTV T-StB 95/02 Asphalt-StB 07 / ZTV Asphalt-StB 07
AT 0/32 CS AC32TS

Bindemittelgehalt % 72 SHE 72 SRt

Hohlraumgehalt MPK Vol-% 2= 2101 200

Stabilitat KN ulfleh iz

FlieRwert mm o= a0

Verdichtungsgrad % mind. 97 mind. 97 %

Folie 55
Asphaltbinderschichten

« ZTV/TL — StB 2007 e ZTV Asphalt StB 01

« AC22BS e ABi0/22 S
« AC16BS « ABi0/16 S
« AC16BN * ABIi 0/16
« AC11BN e ABi 0/11

BS — hohe Beanspruchungen
BN- normale Beanspruchungen
BL- leichte Beanspruchungen
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Bezeichnung Einheit AC22BS AC16BS AC16BN AC11BN
Baustoffe
Gesteinskdrnungen(Lieferkdrmung)
Anteil gebrochener Kornoberflichen Crooa Civaso [ Capy
Cﬂ;/l CDE/J
Cayy Cays
Widerstand gegen Zertriimmerung SZisf LAz SZia/LAx SZ;:/LAz SZ;i LAz
5Z,,/LAs5
Mindestanteil feiner Gesteins-
Karnung mit £c5 35 % 100 100 50 50
Bindemittel, Art und Sorte 25/55-55; 25/55-55; 50/70; 50/70;
30/45; 30/45; 30/45
10/40-65 10/40-65
Zusammensetzung Asphaltmischgut
Gesteinskdrnungsgemisch
Siebdurchgang bei
31L5mm [ M. 100
224mm [ M.-% 90 bis 100 100 100
16 mm | M-% 65 bis 80 90 bis 100 90 bis 100 100
11.2mm | M-% 65 bis 80 60 bis 80 90 bis 100
gmm | M-% 60 bis 80
2mm | M-% 25 bis 33 25 bis 30 25 his 40 30 bis 50
0,125mm | M-% 5 bis 10 5 bis 10 5 bis 15 5 bis 18
0.063mm | M-% 3 bis 7 3 bis 7 3 bis 8 3 bis 8
Mindest-Bindemittelgehalt | I— Bizan B s Bins
Asphaltmischgut
Min. Hohlraumgehalt MPK me,‘j Vomss Voinzs \‘,'"wd5
Max. Hohlraumgehalt MPK LY Vma\(;,‘i L Vms,s
Hohlraumausfillungsgrad Ist anzugeben Ist anzugeben Ist anzugeben Ist anzugeben
Proportionale Spurrinnentiefe Ist anzugeben Ist anzugeben

Asphaltbinderschichten

Anforderungen an Asphaltbinderschichten

Schichteigenschaften AC22BS AC16BS AC16BN
Einbaudicke cm 7,0 bis 10,0 5,0 bis 9,0 5,0 bis 6,0
Einbaumenge kg/m? 175 bis 250 125 bis 225 125 bis 150
Verdichtungsgrad % >97,0 >97,0 297,0
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Folie 59

Vergleich der Anforderungen

ZTV Asphalt-StB 01

TL Asphalt-StB 07 / ZTV Asphalt-StB 07

Asphaltbinder 22 mm
100 T
90 ZTV Asphalt-StB 01 ABi0/22 S
80 | TL Asphalt-StB 07 AC22BS
70
R
c 60 A
2
S 50 A
2
G 40
5
g 30
@
0 20 /
10 —
0 _//
0,01 0,1 1 10
Siebgrée in mm

100

Folie 60

Vergleich der Anforderungen

ZTV Asphalt-StB 01

TL Asphalt-StB 07 / ZTV Asphalt-StB 07

ABi 0/22 S AC22BS
Bindemittelgehalt % 4,0-5,0 mind. 4,2
Hohlraumgehalt MPK Vol-% 5,0-7,0 IG5
Spurbildungstiefe mm max. 3,5 -
Proportionale Spurbildungstiefe - angeben
Verdichtungsgrad % mind. 97 mind. 97 %

T




Asphaltbinderschichten

Art und Beschaffenheit der Unterlage Aufzubringende Schicht
Asphaltbinderschicht (ACB)
Ansprilhmenge C60BP1-S in g(m?)
Asphalttragschicht frisch f 150 bis 250
gefrast gf 250 bis 350
sehr offenporig / ausgemagert ofa 300 bis 400
Asphaltbinderschicht frisch f X
gefrast gf 250 bis 350
sehr offenporig / ausgemagert o/a 300 bis 500

X ist objektbezogen zu betrachten

Tah. 11.3 Art und Dosierung der Polymermodifizierten Bitumenemulsion in Abhangigkeit von der Unterlage in den
Bauklassen SV, bis |Il (Asphaltbinder)

Folie 61 ’H

Bitumenemulsion nach TL BE-StB 07

C60BP1-S

-C Kationische Bitumenemulsion

- 60 Nenngehalt an Bindemittel in M.-%
-B Stral3enbaubitumen

-P Zugabe von Polymeren

— 1(bis7) Klasse des Brechwertes

-S Herstellung des Schichtenverbundes
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Asphaltbeton fur Deckschichten

Bezeichnung Einheit | AC16DS AC11DS AC8DS AC11DN AC 8 DN AC11DL ACS8DL AC5 DL
Baustoffe
Gesteinskarnungen(Lieferkdmung)
Antell gebrochener Kornobe flachen [ Coopn Coopr Capn Coo Caon Cayr
Widerstand gegen Zertrimmerung 52,./1A, SZ,4/1A S7./1A, s2./1A SZ/lAy S2,/1A, S2,/1A,
Widerstand gegen Polieren PSV orzegered 48) PSV ongogered8) | PSVorzagered48) PSV yngegorerd 42) [ ——) ) PSV e geterd 42) PSV e geberd 42)
Mindestanteil feiner Gesteins-
K8rnung mit £cs 35 % 50 50 50
Bindemittel, Art und Sorte 25/55-55; 25/55-55; 25/55-55; 50/70; 50/70; 50/70; 70/100 70/100
50/70; 50/70 50/70 70/100 70/100 70/100
10/40-65
Zusammensetzung Asphaltmischgut
Gesteinskarnungsgemisch
el
22,4mm | M.-% 100
16mm | M-t 90 bis 100 100 100 100
1L2mm [ M-% 70 bis 85 90 bis 100 100 90 bis 100 100 90 bis 100 100
8 mm | W% 70 bis 85 90 bis 100 70 bis 85 90 bis 100 70 bis 90 90 bis 100 100
5.6 mm | M.% 65 bis 85 70 bis 85 70 bis 90 90 bis 100
2mm | M.% 35 bis 45 40 bis 50 40 bis 55 45 bis 55 45 bis 60 45 bis 60 45 bis 65 50 bis 70
0125 mm | M-% 7bis17 7 bis 17 8 bis 20 8bis22 8 bis 20 8 bis 22 8 bis 20 9 bis 24
0063 mm | M-% 5bis9 5bis9 6 bis 12 6 bis 12 6 bis 12 6 bis 12 6bis 12 7 bis 14
Mindest-Bindemnitt elgehalt Brins.s Bringio Bz B2 Brigs Bringa Brnings Buzo
Asphakmischgut
Min. Hohlraumgehalt MPK Vininz.s Vinnzs Viinzg Vininss Vanint.5 Viinra Vanint.0 Vininia
Max. Hohlraumgehalt MPK Vinats Vinaa,s Vinacs Vi, Vinuss Vinaa,s Va5 Vinsiz.s
Hohlraumausfillungsgrad Ist Ist Ist ist Ist Ist Ist ist
Folie 63
Anforderungen an Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton
Schichteigenschaften AC16DS AC11DS AC11DN ACSBDN AC5DL
AC11DL ACBDL
Einbaudicke cm 5,0 bis 6,0 4,0 bis 5,0 3,5bis 45 3,0bis 4,0 2,0bis3,0
Einboumenge kg/m’ 125 bis 150 100 bis 125 85 bis 115 75 bis 100 50 bis 75
Verdichtungsgrad % >97,0 297,0 >97,0 297,0 296,0
Hohlraumgehalt Vol.-% <6,5 <6,5 <5,5 <5,5 <55
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Deckschichten — Asphaltbeton AC D

Folie 65

Bitumenemulsion nach TL BE-StB 07

C40BF1-S
-C Kationische Bitumenemulsion
- 40 Nenngehalt an Bindemittel in M.-%
-B Stral3enbaubitumen
-F Zugabe von mehr als 2%FIluxmittel

— 1(bis7) Klasse des Brechwertes
-S Herstellung des Schichtenverbundes
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ZTV Asphalt-StB 01

Vergleich der Anforderungen

TL Asphalt-StB 07 / ZTV Asphalt-StB 07

100

Asphaltbeton, 11 mm

70
60

50
40
30 1

Siebdurchgang in %

20

10 A

0,01

I I { /
90 +——  ZTV Asphalt-StB 01 AB0/11 S /
80 | TL Asphalt-StB 07 AC11DS /
/‘//
—
01 1 10

SiebgrofRe in mm

100
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ZTV Asphalt-StB 01

Vergleich der Anforderungen

TL Asphalt-StB 07 / ZTV Asphalt-StB 07

AB 0/11 S AC11DS
Bindemittelgehalt % 59-7,2 mind. 6,0
Hohlraumgehalt MPK Vol-% 30-50 2,5-45
Verdichtungsgrad % mind. 97 mind. 97
Hohlraumgehalt BK Vol-% max. 7,0 max.6,5
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Deckschichten — Splittmastixasphalt SMA

Folie 70

Deckschichten — Splittmastixasphalt SMA
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Vergleich der Anforderungen

ZTV Asphalt-StB 01

TL Asphalt-StB 07 / ZTV Asphalt-StB 07

Siebdurchgang in % .

100

Splitmastixasphalt 11 mm

90 +——

80
70

ZTV Asphalt-StB 01 SMA 0/11 S

60
50
40

30

20
10

TL Asphalt-StB 07 ~ SMA 11 S {
//,/
sé/

0,01

0,1

1 10

SiebgrofRe in mm

100

Vergleich der Anforderungen

ZTV Asphalt-StB 01

TL Asphalt-StB 07 / ZTV Asphalt-StB 07

SMA0/11 S SMA 11 S
Bindemittelgehalt % mind. 6,5 mind. 6,6
Hohlraumgehalt MPK Vol-% 3,0-4,0 2,5-30
Verdichtungsgrad % mind. 97 mind. 97
Hohlraumgehalt BK Vol-% max. 6,0 max. 5,0
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WTT - Spurbildungstest

Probeplatten —
eingebaut im
Spurbildungstester

/
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$ %
&( )™
(+,
- !
Rollstrecke
Belastung
Wasserbad




Zerstorung

Nachverdichtung

10000 20000
Uberrollungen
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WTT — Spurbildungstest, Luftbad und Gummirad
Ermittlung der proportionalen Spurrinnentiefe
gem. TP Asphalt — StB , Teil 22
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Stahlrad

Starre Last-
eintragung

Gummi-
rad

Temperier
medium

Schlaffe Last-
eintragung
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WTT — Spurbildungstest

* TL Asphalt fordert Spurbildungsversuch mit Gummirad
und Luft bei den Bindern 22 u 16, sowie
Splittmastixbeldagen 11 u. 8 (S-Belagen) in Erstprifung !

» Der Spurbildungsversuch wird fur die Kontrollprifung
nicht gefordert !

» Temperaturen fur Luftklimatisierung:
S-Belage: 60C

* N-und L-Belage: 50T (freiwillige Prifung)
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Deckschichten — Gussasphalt MA

Folie 82

Deckschichten — Gussasphalt MA




» TL Asphalt fordert bei Gussasphalten (MA)
neben der statischen EDT (1,0 - 3,0 mm) die
Angabe der dynamischen EDT in Erstprifung!

* Dynamische EDT ist in der Kontrollprtifung nicht

gefordert !
Folie 83
Vergleich der Anforderungen
ZTV Asphalt-StB 01 TL Asphalt-StB 07 / ZTV Asphalt-StB 07
Gussasphalt 11 mm
100
- | [/
ZTV Asphalt-StB 01 GA 0/11 S //
80 +— TL Asphalt-StB 07 MA 11S
) // /
- g4
§ > /j/
S 40
g 30 4/
@ 20
10
0
0,01 0,1 1 10 100
SiebgréRe in mm
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Vergleich der Anforderungen

ZTV Asphalt-StB 01 TL Asphalt-StB 07 / ZTV Asphalt-StB 07
GAO0/11 S MA11S
Bindemittelgehalt % 6,5-8,0 mind. 6,8
Stat. Stempeleindringtiefe mm 1,0-35 1,0-3,0
Zunahme der stat. Stempeleindringtiefe mm max. 0,4 max. 0,4
Dynam. Stempeleindringtiefe mm - angeben
Folie 85
Deckschichten — Offenporiger Asphalt PA
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Deckschichten — Offenporiger Asphalt

PA

Folie 88

Kontrollprifungen Asphaltmischgut




Kontrollprifungen Eingebaute Schicht

Folie 89

Ausschreibungen:

Folie 90
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Vergleich der Anforderungen

TL Asphalt-StB 07 / ZTV Asphalt-StB 07

RKL Thiringen

AC11DS
Kategorie PSV mind. 48 PSV pngegenen (46) EP
PSV mind. 48 KP
Hohlraumgehalt MPK Vol-% 25..4,5 15..35
Verdichtungsgrad % mind. 97 mind. 98
Toleranzen Bindemittelgehalt % + 0,5 (Einzelwert) + 0,4 (Einzelwert)
Hohlraumgehalt BK Vol-% max. 6,5 max. 5,0
Haftmittel Zugabe erforderlich (oder haftverbessertes
Bitumen)

Affinitat mind. 60% nach 24h (Flaschenrollpriifung)
Karbonatgehalt < 0,063 mm | mind. 50% Fremdfiiller (CC80)

0/2 Anteil < 0,063mm Karbonatgeh. 35 %

Einbautemperatur

Mind. 5 °C
zwischen 3...5 °C erhohte Aufwendungen




Vergleich der Anforderungen

TL Asphalt-StB 07 / ZTV Asphalt-StB 07

RKL Thiringen

SMA 11 S

Kategorie PSV

mlnd 51 PSV Angegeben (46) EP
PSV mind. 51 KP

Grobe GK C10010 :Cos/1 :Coon1 S qaprm
Verdichtungsgrad % mind. 97 mind. 98
Toleranzen Bindemittelgehalt % + 0,5 (Einzelwert) + 0,4 (Einzelwert)

Hohlraumgehalt BK Vol-%

max. 5,0 max. 4,5

Vergleich der Anforderungen
RKL Thiringen

SMA11S
Haftmittel Zugabe erforderlich
(oder haftverbessertes Bitumen)
Affinitat mind. 60% nach 24h (Flaschenrollpriifung)
Karbonatgehalt < 0,063 mm | mind. 50% Fremdfiller (CC80)
0/2 Anteil < 0,063mm Karbonatgeh. 35 %

Elastische Ruckstellung

Bindemittel 25/55-55: el. Rickstellung
40 % bei 20 cm Fadenléange
Mangel bei Unterschreitung bzw.
Fadenlange 15cm

Aufgehellte Deckschicht

Leuchtdichtekoeffizient: g 0,07

o, Range

Einbautemperatur

Mind. 5 °C
zwischen 3...5 °C erhohte
Aufwendungen




Vergleich der Anforderungen

TL Asphalt-StB 07 / ZTV Asphalt-StB 07

RKL Thiringen

MA11S
Kategorie PSV mind. 48 PSV angegeven (46) EP
PSV mind. 48 KP
Stat. Stempeleindringtiefe mm 1,0...3,0 1,3...1,7 (SV)
Toleranzen Bindemittelgehalt % + 0,5 (Einzelwert) + 0,4 (Einzelwert)

Regionalkatalog

Haftmittel im Bitumen

Nachweis der Haftmittel (Rolling bottle

test)
Karbonatgehalt (Fller)

Leuchtdichtekoeffizient (aufgehellte DS)

Hohlraumausfillungsgrad

Einbautemperatur (Verwendung von

Einbauhilfen)




Hintergrund Affinitatsprtfung

Abloésungserscheinungen sowohl in der Deckschicht, als auch
in der Binder- und Tragschicht

durch zunehmende Verkehrsbelastung Verwendung von Asphalten
mit h6heren Hohlraumgehalten (SMA, geringerer Bindemittelfilm)

m=) Hauptproblem: Wasser dringt in die Hohlrdume eid darch
die Verkehrsbelastung entsteht ein hoher
Porenwasserdruck

C Ablésung des Bitumen vom Gestein / Stripping
(Versagenstheorien)

REGIO Katalog - Prifmethode:

‘ Nach DIN EN 12697-11
- Flaschenrollverfahren

==) 510g Gesteinsmenge 8/11und 5/8
(pro Flasche 150q)

=) Menge an Bitumen muss Uber
Formel berechnet werden und
ist abhangig von Dichte des
Gesteins und Kornung (ca. 16g)

‘ Rest der Flasche mit
destillierten Wasser auffiillen

Quelle: Hoherz




REGIO Katalog - Prifmethode:

Nach DIN EN 12697-11
- Flaschenrollverfahren

Quelle: hoherz

REGIO Katalog - Prifmethode:

Nach DIN EN 12697-11
- Flaschenrollverfahren

Auswertung nach jeweils
6, 24, 48, 72 Stunden










